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广东伟旺新材料有限公司.

中国广东省广州市番禺区钟村街胜石工业区A区2号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : W6125热熔胶粒.

SGS工作编号 :. GZIN2006030184PC - GZ .

内部编号 :. GZIN2006030168SC .

测试样品信息 :. W6125 热熔胶粒.

客户参考信息 :. 请参见备注.

产品类别 :. 本体型胶黏剂：包装 -热塑类.

样品接收日期 :. 2020年06月19日.

2020年06月19日 - 2020年06月28日.测试周期 :.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

测试结果概要 ：.

测试要求. 结论.

GB 33372-2020- 挥发性有机化合物（VOC）. 符合.

Kelly Qu屈桃李.

批准签署人. . .

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. CAN20-099998.001 白色颗粒.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

GB 33372-2020- 挥发性有机化合物（VOC）.

测试方法 :. 参考GB 33372-2020附录E。.

MDL测试项目. 限值. 单位. 001.

挥发性有机化合物（VOC）. 50 g/kg. 10 ND

评论. 符合

除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.
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备注: 

 

W6102/W6103/W6102B/W6101/W6101A/W6102E/W6116/W6119/W6160/W6127/ 

W6112/W6128/W6730/W6802/W6803/W6102C/W6105/W6106/W6202/W6209/W6209A/ 

W6209B/W6219A/W6136/W6219/W6700/W6230/W6220/W6620/W6630/W6213/W6217/ 

W6201/W6916/W6948/W6760/W6761/W6226/W6618/W9102//W9201/W9204/W9218/ 

W9236/W9124/W9832/W9835/W9807/W9160/W9102E/W9103/W9112A/W9112/ 

W9102D/W9105/W9104/W9106/W9108/W9666/W9102B/W9102C/W9101/W9136/ 

W9215/W9211/W9207/W9207A/W9202A/W9202/W9202C/W9237/W9239/W9242/ 

W9102F/W9836/W9116/W9118/W9119/W9129/W9129A/W9905/W9137/W9137A 
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样品照片:.

CANML2009999802

CAN20-099998.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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